
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE OBRA.
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Clientes:



Trabalhos Executados:

� Remoção de 3.500,00m² de revestimento em paviflex;

� Desengrosso em área de 10.000,00m² de piso em concreto, com abrasivos magnesianos de grão
24 e 36;

� Aplicação de micro cimento em área de 10.000,00m²;

� Polimento com abrasivos flexíveis e diamantados em área 10.000,00m²;

� Aplicação de líquido selador de alto tráfego em área de 10.000,00m²..

Equipe mobilizada:

� 01 (um) Engenheiro;

� 02 (dois) Encarregados;

� 04 (quaro) Oficiais;

� 07 (sete) Meio Oficiais.

Período de Execução das Atividades:

� As atividades foram executadas em 30 (trinta) dias, com trabalhos de segunda-feira à sábado, das
07:00h às 19:00h.
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Fotografias dos trabalhos executados:

� Remoção de 3.500,00m² de revestimento em paviflex.

� Desengrosso em área de 10.000,00m² de piso em concreto, com abrasivos magnesianos de grão
24 e 36.
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Clientes:



Fotografias dos trabalhos executados:

� Aplicação de micro cimento em área de 10.000,00m².

� Polimento com abrasivos flexíveis e diamantados em área 10.000,00m².
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Clientes:



Fotografias dos trabalhos executados:

� Aplicação de líquido selador de alto tráfego em área de 10.000,00m².

�����������	�������
��������
���

Clientes:


